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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 نشر وظیفه تعیین، تدوین و    است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها       و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی 

ای فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات علمی،            تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون ه         

سعی بر این است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و            . پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد        

تولیدکنندگان : انه صاحبان حق و نفع شامل     مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصف                

پیش نویس استانداردهای ملی جهت       .،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد                  

ی نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات وپیشنهادها در کمیته مل                       

 .چاپ و منتشر می شود) رسمی( مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از                       

بدین ترتیب استانداردهایی   .  عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد      طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به           

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل           )) 5((ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره                

 .میگردد به تصویب رسیده باشد

لی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن            مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اص        

تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی                        

 .استفـاده می نماید

ت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان،              مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعای          

حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از                      

 بازارهای بین المللی برای محصولات      مؤسسه می تواند به منظور حفظ     . استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید        

 .کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی                    

فیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه              و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کی        

استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز                          

ترویج سیستم بین المللی یکاها ،       . ها نظارت می نماید    شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آن                

کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف                    

 .این مؤسسه می باشد



 

 

  23/3/85 مکانیک و فلزشناسی مورخه  کمیته ملی استاندارددویست و چهل و نهمین

 سمت یا نمایندگی
 

 تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و 

  رئیس
 

 همایون عقیلی

 )لیسانس مهندسی متالوژی (
 اعضا 

  احسانی، ابوالفضل وزارت صنایع ومعادن ایران

 )اقتصادفوق لیسانس (
 

 بردبار، منصوره تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و 

 )کمک کارشناس(
 

 پیروزبخت، نیره تحقیقات صنعتی ایرانتاندارد و موسسه اس

 )فوق لیسانس متالورژی(
 

 فریدهقدیمی،  تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقیاداره کل استاندارد و 

 )فوق لیسانس شیمی(
 

 قزلباش، پریچهر تحقیقات صنعتی ایرانموسسه استاندارد و 

 )لیسانس فیزیک(
 

 ردادمحرمی، مه مرکز پژوهش متالورژی رازی

 )فوق لیسانس متالورژی(
 

تحقیقات مشاور و نماینده ریاست موسسه استاندارد و 
 صنعتی ایران

 نوروزی، سعید

 )دکتری(
 

 نماینده مدیریت هماهنگی تدوین استاندارد
  دبیر

 نوروزی زاده، حمیرا

 )لیسانس مهندسی صنایع(
 
 

 



 

 
 

 اندازه گیری  جرم بر واحد -واد آهنیبرروی مگرم پوشش های گالوانیزه -کمیسیون پوشش های فلزی

 گراوی متری روش – سطح

 سمت یا نمایندگی
 

 محقق اردبیلیدانشگاه 
 

 رئیس
 

 منصوری، یعقوب

 )دکتری شیمی(
 

 اعضا 
 آقایی لشکری، وحید شرکت کلید اورنگ

 )فوق لیسانس متالوژی(
 

 اسدی، علیرضا آذربایجانشرقی و تحقیقات صنعتی اداره کل استاندارد

 )لیسانس شیمی(
 

 خسروی پور، محمدعلی تراکتورسازی تبریز

 )فوق لیسانس متالوژی(
 

 قدیمی، فریده آذربایجانشرقی و تحقیقات صنعتی اداره کل استاندارد

 )فوق لیسانس شیمی(
 

 منطقی، زهرا شرکت ملی گاز ایران

 )لیسانس مهندسی شیمی(
  
 دبیر 

 
 الفت، علیرضا آذربایجانشرقی  و تحقیقات صنعتیاداره کل استاندارد

 )فوق لیسانس مهندسی شیمی(
 



 

 
 پیشگفتار

اندازه گیری جرم بر واحد     -پوشش های فلزی ـ پوشش های گالوانیزه گرم بروی مواد آهنی             "استاندارد  

 تهیه گردیده بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی         1354نخستین بار در سال     که   "  گراوی متری  روش -سطح

 کمیته  دویست و چهل و نهمین    در   ید کمیسیون فنی مربوطه برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و           و تای 

مورد تصویب قرار گرفته است اینک به استناد بند یک            23/3/85مورخ   مکانیک و فلز شناسی    ملی استاندارد 

 1371ران مصوب بهمن ماه      یماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ا               

 .بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود

، برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات                     

استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم و تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل                     

 تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت                من استانداردها ارائه شود، در هنگا       ای

در تهیه و تدوین     .بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید از آخرین تجدیدنظر آنها بهره گیری کرد             

 در حد امکان بین این استاندارد و         امعه،نیازهای ج  این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط و            

خذی که برای تهیه این استاندارد به        Ĥبع و م  امن. استاندارد ملی کشورهای صنعتی پیشرفته هماهنگی ایجاد شود        

 :کار رفته به شرح زیر است 

تعیین جرم روکش فلزی قطعات آهنی که بروش فرو بردن          ): 1354سال   (1545استاندارد ملی ایران بشماره      -1

  بروش توزینی–در فلز مذاب گالوانیزه شده اند در واحد سطح 

 
2- ISO 1460 (1992) : Metallic coatings – Hot dip galvanized coatings on ferrous materials – 

Gravimetric determination of mass per unit area. 

 



 

 -وی مواد آهنی  رهای گالوانیزه گرم بر های فلزی ـ پوشش پوشش

 گراویمتریروش  -گیری جرم بر واحد سطح اندازه

 

    هدف و دامنه کاربرد 1

های گالوانیزه گرم  گیری جرم در واحد سطح پوشش    هـدف از تدویـن ایـن اسـتاندارد تعییـن روشی برای اندازه             

که این استاندارد برای اشکالی     ، سطح لازم است   بدلیل اینکه اطلاعات دقیقی از مساحت     . روی مـواد آهنی است    

 5های پیچیده که مشخصات ارائه شده در بند          در مورد نمونه  . رود شود، بکار می   مساحت آنها به راحتی تعیین می     

 .شود گیری می وری گرم با روش دیگری اندازه جرم پوشش گالوانیزه غوطه، را ندارند

 

    اساس کار 2

شود و کاهش در جرم      حل می  1پوشـش گالوانـیزه گـرم روی یـک سطح با مساحت مشخص در اسید بازدارنده               

 .گردد نمونه با وزن کردن آن قبل و بعد از انحلال پوشش، تعیین می

 

 زدودن پوشش   محلول 3

) لیتر   میلی   بر گرم 19/1با چگالی ( لیتر هیدروکلریدریک اسید غلیظ     میلی 500 گرم هگزامتیلن تترا آمین را در      5/3

 .یتر رقیق کنید میلی ل1000حل کرده و محلول را با آب مقطر تا 

 

 

 برداری       نمونه4

 .برداری باید مورد توافق طرفین ذینفع باشد روش نمونه

 

 

___________________________________________________________ 
1- Inhibited Acid 



 

 روش آزمون 5

، زدائی در صـورت لـزوم، نمونـه را باید با یک حلال آلی که بر پوشش گالوانیزه گرم تاثیری نداشته باشد چربی                     

 .تمیز و خشک کرد

 .صد جرم پیش فرض توزین گردد در1اکثرقبل از زدایش نمونه باید با دقت حد

متر مربع از سطح نمونه باشد و نمونه تا حل شدن کامل     لیتر برای هر سانتی     میلی 10مقـدار محلـول  باید حداقل        

 .ور شود پوشش در محلول، در دمای اتاق، غوطه

شود   میوری مشاهده تـوان بـا توقـف خـروج سریع هیدروژن که در ابتدای غوطه       یـند انحـلال را مـی      آپایـان فر  

سـپس نمونـه را با آب شستشو داده و در صورت لزوم هر گونه مواد زاید و اضافی را که ممکن                      . تشـخیص داد  

سپس نمونه را در الکل فرو برده و        . است به سطح چسبیده باشد با فروبردن نمونه در آب و برس زدن پاک کنید              

 باید  Aمساحت سطح     ، بعد از توزین  . کنیدو با دقت ذکر شده در پاراگراف پیش توزین          . به سرعت خشک کنید   

 .  شود گیری اندازه01/0با دقت 

 

 بیان نتایج 6

 روش محاسبه 6-1

 :، پوشش گالوانیزه گرم بر حسب گرم بر مترمربع را با فرمول زیر محاسبه کنید)ρA(جرم واحد سطح 

ρA =( m1-m2 )/A ×106 

 که در آن

 m 1  :بر حسب گرم،جرم نمونه قبل از زدایش   

 m 2  :نمونه بعد از زدایش، بر حسب گرم جرم 

 A  :متر مربع است مساحت نمونه مورد آزمون بر حسب میلی. 



 

، پوشش گالوانیزه گرم که با واحد گرم بر مترمربع بیان           ρAدر مـورد سـیم فـولادی، محاسبه جرم واحد سطح،             -1یـادآوری 

 :رود شود، فرمول زیر بکار می می

ρA =( 7.84*10 3)(D)(m1-m2)/(4m2) 

 که در آن 

 D   گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته 84/7و چگالی فولاد  است متر بـر حسب میلی  بعـد از عمـل زدایـش   ، قطرسـیم 

 .در این روش، نیازی به طول سیم نیست .شود می

  پذیریجدیدت 6-2

 . استنگینمیا مقدار ±5%حدود ) ها و شرایط کارکرد متفاوت دستگاه، با آزمایشگر(میزان تکرارپذیری 

 

 گزارش آزمون 7

 :گزارش آزمون باید شامل اطلاعات زیر باشد

 ارجاع به شماره این استاندارد  7-1

  نوع و ابعاد نمونه 7-2

  داده شدهشکلهای   روش محاسبه سطح نمونه 7-3

  جرم واحد سطح پوشش بر حسب گرم بر مترمربع  7-4

 .دشو  میکرومتر بیان میبرحسبضخامت پوشش ، در صورت توافق طرفین ذینفع



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICS: 25.220.40
 3 : صفحه 

 
 
 
 
 
 


