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ج   

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور ميرس مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز نظران صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 يـدي، تول شـرايط  به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پـيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و ميعل مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصلاح و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 ترتيـب،  بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  ملاحظـات  و محصـولات  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سلامت حفظ كنندگان،

 ـ وارداتـي،  اقـلام  يا / و ر كشو داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كالاهاي استاندارد

 و كيفيـت  مـديريت  يها سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،سنجش وسايل )واسنجي( كاليبراسيون مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  لازم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و نـد ك مـي  ارزيابي ايران صلاحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( كاليبراسـيون  يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صلاحيت

 ايـن  وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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   استانداردتدوين كميسيون فني 

  »با استفاده از روش نفوذ مخروط  روانيگيري  اندازه: 1قسمت  - ديرگداز هاي ملات «

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  نژاد، سيد عليرضا طباطبائي

  )دكتري مهندسي شيمي(

  

  تبريز دانشگاه صنعتي سهند عضو هيئت علمي 

    :دبيران

  الفت، عليرضا

  )ارشد مهندسي شيميكارشناسي(

  

  منطقي، زهرا

  )كارشناسي مهندسي شيمي(

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  شركت ملي گاز ايران

    )به ترتيب حروف الفبا    اسامي: (اعضاء

  پوربابا، مسعود

  )ارشد مهندسي عمرانكارشناسي(

  ه آزاد اسلامي مراغهعضو هيئت علمي دانشگا

  

  

  تبريزي، آذر

  )كارشناسي مهندسي عمران(

  شركت سازه افرند فرآيند

    

  گزخليلي، گل

  )كارشناسي مهندسي سراميك(

  كاشي تبريز كفشركت 

  

    

  روا، افشين

  )ارشد مهندسي عمرانكارشناسي(

  

  سليماني، ناهيد

  ) ارشد شيميكارشناسي( 

  

  شرقي، عبدالعلي

  )عمران دكتري مهندسي(

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  شرقي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي آذربايجان

  

  

  دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيئت علمي 

  

  قاسم زاده، بختيار

  )كارداني سراميك(

  شركت كاشي تبريز

    

  ملك محمدپور، محمدحسين

  )كارشناسي زمين شناسي(

  ت تبريزشركت آذري

  

  



ه   

  پيش گفتار

  

 پـيش  كـه  " با استفاده از روش نفـوذ مخـروط   روانيگيري  اندازه: 1قسمت  -ديرگداز هاي ملات " استاندارد

  شـرقي آذربايجـان اسـتان    تحقيقات صنعتي و استاندارداداره كل توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويس

 مورد 31/4/1387 مورخ مواد معدني  استاندارد ليم كميتة اجلاس هفتادوچهارمين در و شده تدوين و تهيه

 و استاندارد مؤسسة مقررات و قوانين اصلاح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات با هماهنگي و  ميهمگا حفظ براي

اين  تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   .گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
ISO 13765-1: 2004, Refractory mortars-Part1: Determination of consistency using the 

penetrating cone method.  
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  با استفاده از روش نفوذ مخروط روانيگيري  اندازه: 1قسمت  -ديرگداز هاي تملا

 

  و دامنه كاربرد هدف       1

هـاي   مـلات  ،با اسـتفاده از روش نفـوذ مخـروط    روانيگيري  روش اندازه تعيين ،استانداردهدف از تدوين اين 

  .باشد مي، ديرگداز

  مراجع الزامي           2

ن ترتيب ديب. ها ارجاع داده شده است ه آني مقرراتي است كه در متن اين استاندارد بزير حاو ميمدارك الزا

  .شود محسوب مي ملي ايران آن مقررات جزئي از اين استاندارد

آن هـا و تجديـدنظرهاي بعـدي     ، اصلاحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

 ارجاع داده شده  ذكر تاريخ انتشار به آن بدوندر مورد مداركي كه . نيستمورد نظر اين استاندارد ملي ايران 

   .مورد نظر است ها آنهاي بعدي  حيهآخرين تجديدنظر و اصلااست همواره 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

 

2-1 ISO 8656-1, Refractory products- Sampling of raw materials and unshaped products- 

Part1: Sampling scheme. 

 اصطلاحات و تعاريف      3

  :رود كار ميه زير ب تعاريف در اين استاندارد، اصطلاحات و

3 -1            

  ديرگدازملات 

براي به هم پيوستن آجرها به كار  ومخلوط شده  ،بعد از اضافه كردن آب يا ساير مايعات ي كه معمولاٌديرگدازتركيب 

  .رود مي

  .كار برده شده، مي باشنده وابسته به كيفيت آجرها با تركيبات ب ديرگدازاجزا  -1يادآوري 

  .تهيه شود آماده مخلوط شدن، در بعضي حالات، ممكن است ملات به حالت -2يادآوري 

  ديرگدازهاي  ملات رواني          2- 3

  .باشد مير حالت آماده براي استفاده نروي مواد دامقدار گر

   اصول           4

  .شود به وسيله عمق نفوذ مخروط مخصوص در داخل نمونه ارزيابي مي ديرگدازملات  رواني



  2

  وسايل لازم            5

  )نفوذسنج( رواني گيري اندازهوسيله           5-1

نشان داده شـده اسـت و الزامـات مخـروط و      1در شكل اين وسيله  .باشد ذكننده، مخروط و ظرف نمونه ميوفشامل ن

  .آورده شده است 2-1-5و  1-1-5ظرف نمونه در بندهاي 

  
  :راهنما

  ميله ضربه -4  صفحه مدرج -1

  كننده منعكس -5  دار اهرم دندانه -2

  دكمه -3

  .كننده استفاده شود و يا نشود ممكن است از منعكس -يادآوري

  مخروط استاندارد -6

  
 

  سنجنفوذ -1كلش

  مخروط       5-1-1

. باشـد  2مطـابق شـكل    يابعادبا ا سطحي صاف و صيقل داده شده مخروط بايد از جنس برنج يا فولاد ضدخوردگي ب

مخـروط بايـد بـه صـورت     . باشد) gr)25/0±150 كاري شده باشد كه وزن مخروط و ميله چنين بايد چنان ماشين هم

  .نزن، باشد ز جنس فولاد سخت شده يا فولاد زنگو متصل به يك سوزن ا موجسفت بدون 



  3

  ظرف نمونه       5-1-2

  .mm 50و عمق  mm100  داخلي اي است با قطر استوانه

  )3شكل  طبق(زن  هم          5-2

  .نزن و تيغه فلزي تشكيل شده است اين وسيله از يك كاسه از جنس فولاد زنگ

  

  متر ابعاد برحسب ميلي

  

  : راهنما

  سطح صاف و صيقل داده شده -c  له فولاديمي -1

 d- Tight Fit  )نزناز جنس فولاد سخت شده و يا زنگ(نوك سوزن  -2

a- كاري شده با وزن مطلوب ماشين  e- بدون موج يا اتصال نرم  

b- برنج يا فولاد ضدخوردگي    
 

  سنجمخروط نفوذ - 2شكل 



  4

  نزن كاسه فولادي زنگ      5-2-1

طوري ساخته  اين كاسه. باشد  مي 3بوده و شكل و اندازه آن مطابق شكل  پنج ليتر فيتي در حدوداين كاسه داراي ظر

تفاع آن طوري است كـه درز بـين   و ار بماند و ثابت محكم زن همچارچوب  رويزدن  شده است كه بتواند در طول هم

  .شود ثابتتواند به خوبي تنظيم و  و كاسه مي تيغه

  تيغه فلزي      5-2-2

چرخد و به وسيله يك موتور الكتريكي با  ميبوده و حول محور خود  3ن تيغه مطابق شكل و اندازه و رواداري شكل اي

  .كند اي حركت مي حول محور به صورت سياره و كاسه چرخشي كنترل شده، 1بسامد

در جـايي كـه   . باشـد  صحيحنبايد عدد بسامد هم بوده و نسبت بين دو بايد در خلاف  كاسه و تيغه دو جهت چرخش

تيغـه و كاسـه    بـين  فاصـله . ها با همديگر مطابقت داشته باشند ها و كاسه رود، بايد تيغه ميزن به كار  بيش از يك هم

  .كنترل شود) مورد استفاده بسامدوابسته به ( د به طور مرتب ياب) 3مطابق شكل (

كند كـه تيغـه در كاسـه خـالي تـا حـد ممكـن         يمبه محلي اشاره ) )mm)1±3( 3داده شده در شكل  نشان فاصله -يادآوري

  .رود مستقيم مشكل باشد، به كار مي گيري اندازهدر جايي كه ) 2سنج فاصله(گير رواداري  اندازه. نزديك به ديواره قرار دارد

  ترازو          5-3

  .يك گرمدقت  و با شش كيلوگرمن يوزتداراي بيشينه 

  گيري اندازهاستوانه           5-4

  .ليترپنج ميليبا دقت  گيري اندازهبه  قادر

  دماسنج          5-5

  .يك درجه سلسيوس دما با دقت گيري اندازهقادر به 

  برداري نمونه           6

. گيـرد  يا با توافق طرفين ذينفع انجـام مـي   1-2برداري مطابق با استاندارد بند  هاي خشك، نمونه براي ملات

. بـرداري مرسـوم، كـاهش دهيـد     يا با يك وسيله نمونه 3سيله روش چهارقسمتيبه و پنج كيلوگرمنمونه را تا 

بـا ظرفيـت   (زدن را به وسيله خالي كردن محتويات ظرف در ملاتي كه در ظرف ديگـري   هاي آماده هم ملات

هرگونه مايع شناور بـر روي سـطح نمونـه را    . برداري كنيد به هم زده شده، نمونه تهيه شده و كاملاٌ) تر بزرگ

  .اي از نمونه از محتويات مرطوب نمونه برداشته شود مطمئن شويد كه نماينده. آوري كنيد جمع

  

  

                                                
1- Frequency 

2- Feeler 

3- Quartering 
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  متر ابعاد بر حسب ميلي

  
  : راهنما

  تيغه -2  كاسه -1
 

  زن و كاسه تيغه هم -3شكل 

  روش انجام آزمون          7

مطـابق بـا   ) اخـتلاط  يا مـايع مخصـوص  (ي آب و مقدار زن ريخته ، ملات را در همي خشكها ملاتبراي          7-1

اجـازه دهيـد مـلات    . به مقدار مايع اضافه شـده توجـه كنيـد   . زنيدهم  به هاي سازنده در آن ريخته و كاملاٌ راهنمايي

 بايـد در  مـلات آمـاده  . زنده ارانه شـده باشـد  توسط سا يدستورالعمل ديگر كه اينمگر . بمانددقيقه  15 مخلوط شده،

  .آزمون قرار گيرد ردمو معمولحالت 

  .اندازگيري كنيد يك درجه سلسيوس دماي ملات مخلوط شده را با دقت          7-2

  .خشك تميز ببنديد وطتنظيم نموده و به مخرنفوذكننده را به طور عمودي          7-3

مسـطح كنيـد سـپس     كرده و سطح آن را با ميله صاف،ظرف نمونه را با ملات خوب به هم زده شده، پر          7-4

  .روي ميز آزمون قرار دهيد
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. موقعيت مخروط را چنان تنظيم كنيد كه نوك آن در تماس با مركز سطح مـلات در ظـرف نمونـه باشـد            7-5

را در صـفر تنظـيم    گيـري  اندازهسپس وسيله . تماس يابد 1ضربهرا پايين آوريد تا با نوك ميله  گيري اندازهميله مدرج 

  .كنيد

نگه داريـد تـا مخـروط بتوانـد آزادانـه      ثانيه  5را فشار داده و آن را به مدت ) رها شدن ميله(دكمه روشن        7-6

روي  مقدار. تماس يابد ضربهدار را دوباره پايين آوريد تا با نوك ميله  دندانه ميله. حركت كند سپس دكمه را رها كنيد

  .ملات يادداشت كنيد يروانبه عنوان  mm1/0را با دقت  گيري اندازه صفحه

  .را تكرار كنيد 6-7تا  3-7و مخروط را تميز كرده و عمليات بندهاي  ريدبدار و مخروط را بالا ب ميله دندانه       7-7

  محاسبات           8

ي خشـك، درصـد   هـا  ملاتدر مورد . ملات محاسبه كنيد روانيبه عنوان  mm1/0ميانگين دو مقدار آزمون را با دقت 

  .مايع مخلوط شده اضافه شده را بر اساس وزن مواد خشك، محاسبه كنيد آب يا

  آزمونگزارش            9

  :زير باشدشامل موارد گزارش آزمون بايد 

  1387سال   10745-1ايران شماره  استاندارد مليبه ارجاع          9-1

سـري   مـارك،  د، كارخانـه سـازنده، نـوع،   ، شامل توصيف مـوا آزمون شناسايي موادكل اطلاعات لازم براي        9-2

  غيره و ساخت

  كننده نام موسسه آزمون        9-3

  اضافه شده) يا مايع مخصوص(صد آب براي ملات خشك، در          9-4

   ها آنهاي منفرد و ميانگين  گيري اندازه، نتايج mm1/0ملات با دقت  روانيمانند نتايج آزمون،          9-5

  ماي محيطي كه آزمون در آن انجام شده استد          9-6

  دماي ملات مخلوط شده          9-7

  هرگونه انحراف از روش آزمون         9-8

  مشاهده شده در طول آزمون )غيرمتعارف( هرگونه نشان غيرعادي         9-9

  .آزمون انجام تاريخ        9-10

                                                
1- Drop Rod 

6 



  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ICS: 81.080 

  6 : صفحه 
 

 


